DZIEŃ DOBRY !!!
Przysposobienie do pracy
Temat: Sposoby impregnacji drewna.
[bookmark: _GoBack]Proszę o zapoznanie się z tekstem i przepisaniem do zeszytu.
· Malowanie - najpopularniejszy i zarazem najmniej skuteczny sposób impregnacji drewna. Polega on na pokryciu drewna warstwą impregnatu za pomocą pędzla.
Skuteczność impregnacji drewna: ok. 2-3 lat
· Impregnacja zanurzeniowa - drewno jest zanurzane w impregnacie na określony czas. Powoduje to lepszą penetrację struktury drewna przez impregnat.
Skuteczność impregnacji drewna: ok. 5-8 lat
· Próżniowo-ciśnieniowa - polega na wykorzystaniu zjawiska osmozy. Zmieniając warunki ciśnienia w otoczeniu drewna powodujemy, że impregnat sam wciska się w przestrzenie międzykomórkowe w całej podatnej na uszkodzenia objętości drewna[1].
Skuteczność impregnacji drewna: ok. 15-20 lat[a]

